
 

管子应满足 ASME SA-179M 的规定，由材料制造厂提供

（原厂证明）并应有 EN10204 欧洲标准的 3.1证书。 

 

一、6552根： 

管长：13996±3 

翅片长度：13896±3 

外径：φ57.15±0.5 

片距：2.3mm 

二、4860根： 

 管长：14996±3 

翅片长度：14896±3 

外径：φ57.15±0.5 

片距：2.3mm 

 

 

 

 

 


