
 

材料应符合 ASME SA-350M LF2 CL1 标准的规定，由材

料制造厂提供原厂证明并应有符合 EN10204 欧洲标准的 3.1

证书。 

 1.数量：6件  4.5kg/件     2.数量：6件  4.5kg/件

3.数量：24件  63kg/件     4.数量：12件  18kg/件 

5.数量：12件  12kg/件     6.数量：4 件  3.5kg/件 

7.数量：12件 6.7kg/件     8.数量：40件  18kg/件 

9.数量：40件  12kg/件   10.数量：40 件 14.7kg/件 

11.数量：40件 3.5kg/件     12.数量：8件 42kg/件 

13.数量：4件  6.5kg/件    14.数量：4件 4.3kg/件 

15.数量：336件 109kg/件   16.数量：168 件 18kg/件 

17.数量：168 件 12kg/件  18.数量：16 件 23.5kg/件 

19.数量：16件  14kg/件    20.数量：8件  18kg/件 

21.数量：8件   15kg/件    22.数量：16件 3.5kg/件 

 

共计 988 件。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


